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Galler for: Aqualon pacific*, Aquastar¥®, Eternal,
Nordstar*, Safestep, Surestep, Sphera, Termastar.

Ovanstaende produkter uppfyller kraven for vattentat
beldggning enligt Boverkets gallande regler for godkan-
nade.

* Produkterna ar dven godkanda for att anvdandas som
tatskikt under keramik.

1 FORUTSATTNINGAR

1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jamnt samt fritt fran
sprickor. Vidhaftningsforsamrande flackar av férg, olja e d,
liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, im-
pregneringsmedel, markeringar med tuschpennor o d kan
ge missfargning. Observera att angivet RF-varde for material
galler for byggfukt och inte fukttillskott vid golv pa mark,
golv éver pannrum, golv med golvvarme, 6ver hdgtempera-
turrorigolvod.

Vid ev. rérdragning i golv forutsatts roren vara sa forlagda att
golvmaterialet inte kontinuerligt utsatts for en hogre tem-
peratur an 27°C da missfargningar eller andra férandringar
av materialet annars kan uppsta.

Laggning kan goras upp till max 85 % RF i undergolv enligt
aktuell AMA Hus, YSC.1 OBS! att matning alltid skall utféras
av sarskild utbildad personal (exempelvis RBK-kontrollant).

1.2 Underlag av skivmaterial forutsatts innehalla 8 % fukt-
kvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C), sa att inte rorelser
som senare kan orsaka skador uppstar.

1.3 Underlaget skall uppfylla angivna toleranser for bukti-
ghet enligt aktuell AMA Hus, tabell 43. DC/-1.

Korrekt golvlutning, liksom kontroll av golvlutningen i va-
tutrymmet, forutsdtts vara utford innan det vattentata
skiktet monteras. | utrymmen med golvavlopp (golvbrunn)
skall golvet och dess vattentdta skikt ha fall mot avlop-
pet (brunnen). Ytskikt pa golv ska alltid ligga minst 20 mm
over brunnsil i duschplats eller motsvarande. Bakfall far
inte forekomma i nagon del av rummet. (Krav pa fall enligt
GVK: 1:150-1:50 medelvdrde 13 mm/m i duschplats eller
motsvarande, 1:500-1:100 medelvdrde 6 mm/m utanfor
duschplats)

1.4 Haltagning for rorgenomforingar o d forutsatts vara sa
dimensionerade att mellanrum mellan rér och haltagning ej
forekommer. Vid avvikelser maste mellanrummet tatas.

1.5 Uppskjutande avloppsror ska vara monterade och fast
férankrade innan tatskiktet monteras. Avloppstosar eller av-
loppsror ska sticka upp minst 40 mm Gver fardigt golv och
vara sa utformade att tatskiktet kan anslutas vattentatt mot
dessa. Roren forutsatts vara placerade minst 60 mm fran
vdgg samt att avstandet mellan rérens mantelyta (ytterkant-
er) ar tillrdckligt for att kunna montera mattan tatt mot roren.

1.6 Om andra typer av ror finns innebdr det ett avsteg och
uppfyller ej GVKs Branschregler. Avsteg ska tydligt avtalas.

2 FORBEREDELSER
2.1 Damm och I6sa partiklar avlagsnas noggrant.

2.2 Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt ka-
pitlet MF i AMA Hus. Eventuella mellanrum mellan vaggskiva
och golv skall fyllas upp.

OBS!Vid anvandning av 2-komponents polyesterspackel kan
missfargning uppsta vid felaktig och/eller otillracklig bland-
ning. Blanda ej direkt pa underlaget.

2.3 Vid montering pa befintlig beldggning av plast skall resp.
limfabrikants anvisningar betr. rengéring foljas. Vid praglade
underlag skall utspackling ske med ett vatstarkt spackel. Folj
resp. spackelfabrikants anvisningar.

\Vid mélade underlag finns risk for missfargning varfér mon-|
tering avrades. Alternativt maste fargen avldgsnas eller ytan
bekladas med lamplig skiva.
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2.4 Anvand endast blyertspenna vid ev. markning. Obser-
vera att alla markeringar med sprit/markpennor, mark och
stampelfarger, kulspetspenna och liknande kan orsaka miss-
fargningar genom s.k. migration.

2.5 Om material fran flera rullar anvands, skall dessa ha
samma serie/tillverkningsnummer och tas i nummerfoljd. Ej
nodvandigt vid installation som tatskikt under keramik.

2.6 Fore montering maste saval material, lim som underlag
ges mojlighet att anta normalt rumsklimat.

2.7 Rullar lagras staende.

3 MONTERING

3.1 Montering skall ske i rumstemperatur, minst +18°C. Den
relativa luftfuktigheten i lokalen bor vara 30 60%. Hogre luft-
fuktighet medfor langre torktid for limmet och risk for blas-
bildning. Lag luftfuktighet medfor att limmet torkar for fort
och det blir dalig overvatning mellan underlag och matta.
Monteringstid ar bl.a beroende av typ av underlag, underla-
gets sugférmaga, temperatur och luftfuktighet i lokalen.

3.2 Tillampa vatlimning vid sugande underlag. Vid téta
underlag tillampas sen vatlimning/tidig haftlimning. Sen
haftlimning medfor ett séamre limférband och man I6per
dessutom risken att limranderna avtecknar sig pa mattans
yta. Losningsmedelsbaserat kloroprenkontaktlim skall inte
anvandas pga. missfargningsrisk.

3.3 Vid montering av plastmatta i golvbrunn, som god-
kdnts enligt SS-EN 1253, (tidigare NKB nr 17), ska res-
pektive golvbrunnsleverantérs monteringsanvisningar
foljas.

3.3.1 Vid aldre brunn, tillverkad fére 1990/91, rekommend-
eras att denna byts ut. Om brunnen ej byts ut dr det ett avs-
teg och uppfyller ej GVKs Branschregler. Avsteg ska tydligt
avtalas. Vid montering av plastmatta i golvbrunn med sa
kallad stéllbar klamring tillverkad fére 1990/91 (renover-
ing), skall golvbrunnen kontaktlimmas med PU-kontaktlim.
Brunnssatet skall sedan forslutas med Aqua Tat eller likvar-
digt. Avslutningsvis monteras klamringen. OBS! Klamringen
skall bottna pa brunnssatet.

3.4 Limrekommendationer:

Casco: Cascoproff GP, CascoproffExtra, Cascoproff Extreme,
Cascoproff

Bostik: Startack Power, Startack Combi, Attack, Multitack
Limmaingd: 4-5 m?/liter

Se respektive limtillverkares rekommendationer for komplettal
och uppdaterade limrekommendationer och limningsmetoder
for olika underlag. Se &dven respektive limtillverkares
rekommendationer pa www.lim.se samt www.golvbranchen
se, (branschrekommendation "MFK beldggning av PVC pa nya
betongunderlag” eller ”MFK Beldggning av plastgolv utan PVC".

3.5 Felaktigt material ska ej installeras (t.ex. fargdifferens,
monsterfel, ytdefekt eller annat materialfel). Felaktigt mate-
rial ska sorteras ut.

3.6 Tank pa tilldagg for sockeluppvikningen samt att nagon
materialskarv inte far finnas inom 0,5 m radie fran golvbrunn.

3.6.1 Vadvandning och monsterpassning: Om ej annat an-
ges skall produkterna vadvandas for att undvika fargdiffer-|
ens. Produkter som skall ménsterpassas skall ej vadvéandas.
Ej nodvandigt om det ar tatskikt under keramik.

Foljande produkter skall ej vadvandas: Eternal Wood, Slate,
Weave. Aqualon Slate, Teak, Pebble, Oak & Orient om de
monsterpassas. Monsterrapport: Aqualon Slate ca 110cm &
Orient ca 35 cm.
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3.7 Mérk sockeluppvikningens hojd (minst 100 mm) med
blyerts och linjal. Sprid limmet pa vaggen till uppmarknin-
gen med tandad limspackel (limmangd ca 4m2/lit). Stryk
darefter ut lim pa golvytan. Vid storre golvytor utfors limnin-
gen etappvis efter inplacering av vaderna.

3.7.1 OBS! Om kakel eller klinker skall utgdra vaggbeklad-
nad och plastmatta skall utgora vattentat golvbeldaggning,
skall golvmattans uppvik vara minst 130 mm.

3.8 Vaderna lagges kant mot kant.

3.9 Gnid noggrant fast ytan sa att mattan far en god
forankring i limmet och sa att all luft pressas ut. Arbeta fran
vadens mitt. Se till att fastgnidningsverktyget ej repar mat-
tan.

w10

3.10 Vid genomforingar i golv skall mattan monteras sa att
ett uppvik av ca 15 mm erhalls. Vid avloppsrér med diam-
eter 60 mm eller storre kan ett uppvik av ca 15 mm erhallas
genom att krdnga mattan over roret. Vik mattan mot roret.
Mat ut och markera rérets centrum pa mattan och skar ett
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hal. Vdrm mattan och pressa den 6ver roret. Efter krdngning
far inga genomgaende sprickor forekomma.
Alternativt anvands stosmall.

3.11 Runt ror /rorhylsor intill vagg snittas mattan upp och
pressas mot roret/rorhylsan. Snittet [agges enl. streckade lin-
jerna i figuren. Ror for tappvatten och varmeledningar skall
forses med stos som sakerstéller tatheten mellan golvbeldg-
gning och ror.

Stos far inte limmas mot ror. Vid rorhylsa eller liknande kan
stos limmas mot denna. For tdtning anvands i forsta hand
prefabricerade typgokénda stosar eller annan typgodkand
metod, vilka monteras enligt respektive tillverkares mon-
teringsanvisningar. Vid montering av stos som tillverkats av
golvmattan skall stosen vara minst 30 mm hog.

3.11.1 Mattor med PUR-forstarkt yta: Galler Eternal, Nord-
star/Aquastar samt Step produkterna. Vid montering av stos
som tillverkats av golvmatta med PUR-forstarkt yta maste
PUR-forstarkningen vid all 16dning/smaltning av material
helt avldgsnas genom skrapning etc. Detta ar viktigt for att|
fa basta vidhaftning/tathet i fogen.

3.12 Anvand hornrulle eller annat lampligt verktyg for vikn-
ing av mattan till en jamn radie mellan golv och vagg. Mat-
tan varms och gnids fast mot vdagg. Varm mellan matta och
vdgg for att fa battre limeffekt.

i3
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3.13 Pressa in mattan i hornet med hornrulle eller annat
lampligt verktyg.

a14

3.14 Vid inatgaende horn placeras fogen 45° upp pa vaggen
och skarningen avslutas/pabdrjas ca 5 mm fran golvet. OBS!
Se till att limoverskott tas bort innan svetsning pabdérjas.

4]
3.15 Vid utdtgdende horn viks mattan mot hornet och snit-
tas ca 5 mm fran golvet. Hjalplinjerna pa bilden visar hérnet
"overfort" till mattan och snittets placering i 45° vinkel. Har
fordelas materialet lika pa var sida om hornet.

316

3.16 For enklare och sdkrare limning av den triangelformade
passbiten skars ett spar pa dess baksida med sparverktyg.
Sparets djup far max vara halva mattans tjocklek.
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3.17 "Triangeln" kan darefter enkelt vikas och monteras pa
hornet.

H
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3.18 Mattan skall dras upp mot eventuell dorrtroskel.
Troskeln bor vara overfalsad (urfalsad) for mattan.

4 SVETSNING
4.1 Mattan skall alltid tradsvetsas.

A
4.2 For att astadkomma en fullgod tradsvets kravs att fogen
ar riktigt fasad. Bast sker detta med en elektrisk fras eller

med lampligt skarverktyg. Fras eller skar sparet till ca 3/4 av
mattans tjocklek.

4.2.1 Svetsning skall géras med tillhérande originalsvetstrad
for att Forbo skall kunna garantera funktion, kvalitet och
kompatibilitet. Se till att svets/I6dverktyg samt massings-
borste inte anvants innan till linoleum. Rester fran linoljan
hindrar traden att fastna.

4.3 Svetsningen utfores med varmluft och snabbsvetsmun-
stycke. Foljande forutséttningar géller innan fasning och
svetsning kan ske:

Sugande underlag: Tidigast 4 timmar efter monteringen
Icke sugande underlag: Tidigast 12 timmar efter monter-
ingen

4.3.1
Vid svetsning av mattor med PUR-forstarkt yta skall snabb-
svetsmunstycke med smalt luftutsldpp anvdndas (ca 0,9
mm) for att inte PUR-ytan skall krackelera.

Vid svetsning av mattor med PUR-forstarkt yta i horn maste)
PUR-beldggningen avldgsnas i hornet for att trdden skall
fasta nar den smalts ut. Detta kan exempelvis utféras med
en bit smdrgelduk eller ett slipstift. OBS! Slipa inte storre|
yta &n att traden técker.

4.4 OBS! att svetstrdden maste kallna fore renskdrningen.
Borja skdrningen dar du borjade svetsningen. Skdrningen
gors i tva steg med mankniv, fogsldde, trimming knife eller
likvardigt verktyg.

4.5

4.5 Efter tradsvetsning av inat- och utatgdende hérn ska fo-
gen i golvvinkeln tillsmaltas. (anvand l6dkolv eller liknande
verktyq).
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5 KONTROLL

5.1 Arbetet avslutas med kontroll. Se till att ytbeldaggningen
ar fri fran limrester och att inga slappor eller blasbildningar
har uppstatt efter monteringen.

5.2 Vi rekommenderar att montoren anvander GVK-pumpen
som egenkontroll av svetsfogar.

5.3 OBS! Vid montering av vaggbekldadnad pa uppvik av yt-
profilerad golvbeldggning (Safe Step Grip) skall:

- “noppor” skaras bort, ca 30 mm fran uppvikets overkant
och ned

- sen vatlimning ske for basta mojliga vidhaftning

- Alternativt kan utspackling av ytprofileringen ske med vat-
starkt spackel

6 SKOTSELRAD
6.1 Se branschgemensamma SKOTSELRAD VATRUM som ut-
givits av Golvbranschens Riksorganisation, GBR, i samarbete

med leverantorsféretag och i samrad med GVK.

7 PLASTMATTA SOM TATSKIKT UNDER KLINKER
— Aqualon Pacific, Nordstar, Sphera & Termalife

7.1 Godkand plastmatta far endast anvandas som tatskikt i
s.k. tunnskiktskonstruktion. Mattan ska ruggas med slippap-|
per nr 80 och slipdamm ska avlagsnas genom att vattorka
mattan.

| 6vrigt galler foljande:

- att tatskiktet ar monterat av ett GVK-auktoriserat foretag
med behorighet for plast

- att fogar skall trddsvetsas och kontroll av fogarnas tathet|
skall goras (tex med GVK-pump)

- att fastmassa ar en sddan produkt som respektive lever-
antor rekommenderar enligt forteckning pa GVKs hemsida
under rubriken: Fastmassor pa plastmatta

- att avjdmningsmassa, t.ex. vid golvvarme, alltid skall ligga
under plastmattan

- att temperaturen vid golvvarme inte kontinuerligt oversti-
ger 27 °C

- att tatning av rérgenomféringar sker med andamalsenlig
stos (se pkt 3.11).

7.2 Efter tradsvetsning skett skall fogen forseglas med
Casco Aqua Tat, Bostik Aqua Seal eller likvardigt.
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Forbo Flooring ingdr i den schweiziska
Forbokoncernen och erbjuder ett
komplett sortiment av golvprodukter
for saval foretag som privatpersoner.
Vara hogkvalitativa textil-, linoleum-,
vinyl- och parkettgolv férenar funktion,
farg och design, vilket mojliggor
helhetslosningar for golv i alla miljéer.
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Forbo Flooring AB
Box 9046

400 91 Goteborg

Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com

www.forbo-flooring.se
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