
Installatie handleiding 
Microtuft tapijttegels hebben een zeer strakke luspool, die dicht tegen de oppervlakte van de tapijttegels 
aansluit.  Dit imiteert de "look & feel" en de duurzaamheid van traditioneel vlakgeweweven textiel.

In tegenstelling tot normaal luspooltapijt zijn de lussen bij microtuft tapijttegels zeer laag en strak tegen de oppervlakte van 
de tapijttegel gespannen, waardoor een zeer slijtvaste en duurzame textiele vloeroplossing bekomen wordt. Door het lage 
aspect van de lussen zullen naden wel zichtbaarder zijn dan bij standaard luspool tapijten. 

Zichtbare naden maken deel uit van de eigenschappen van microtuft tapijttegels, maar door deze handleiding nauwkeurig 
op te volgen zal de hinder van deze zichtbare naden zoveel mogelijk ingeperkt worden. 

Ondervloer 

De ondervloer moet zo vlak mogelijk voorbereid worden, aangezien oneffenheden de naden extra zullen accentueren.  
Zorg er vervolgens ook voor, dat er zich geen hoogteverschillen tussen de individuele tegels voordoen. 

Bij installatie op verhoogde vloeren moeten de panelen op gelijke hoogte afgeregeld worden, zodat er zich geen 
hoogteverschillen voordoen tussen de vloerpanelen. Zorg er ook voor dat tapijttegelnaden niet samenvallen met naden 
tussen de verhoogde vloerpanelen.

Installatie
Losse vezels ter hoogte van de randen komen voor bij alle types getufte tapijttegels, maar ze 
zijn zichtbaarder bij microtuft tegels door zijn lage en strakke lussenstructuur. Door de beperkte 
poolhoogte kunnen de vezels zich verder ook niet in elkaar nestelen. 

Om deze eigenschap zoveel mogelijk in te perken adviseren wij microtuft tapijttegels 
"kwarslag" te installeren. Door deze installatietechniek toe te passen, voorkom je zoveel mogelijk 
dat tegels met de gesneden poolzijde tegen elkaar aanleunen. 

Verlijming 

Bij de installatie van microtuft tapijttegels adviseren wij het gebruik van een fixeerlijm met hoge eindkleefkracht, zoals de 
Eurocol 542 Eurofix Tack Plus. Breng de fixeerlijm gelijkmatig aan over de volledige vloeroppervlakte, alsook ter hoogte van 
de randen.   

Onzorgvuldige verlijming kan er toe leiden dat tegels verschuiven of loskomen van de ondervloer. Hierdoor kan de 
zichtbaarheid van de naden in de hand gewerkt worden.  

Het is belangrijk dat de plaatser nauwkeurig de naden evalueert tijdens de plaatsing. Bij naden die zich teveel aftekenen kan 
het nodig zijn een andere tegel in te passen, om tot een mooi esthetisch beeld te komen.  

In aanvulling tot bovenstaande instructies moeten alle aanvullende Forbo adviezen, inzake plaatsing en het 
onderhoud voor tapijttegels, nauwgezet opgevolgd worden bij de installatie van microtuft tapijttegels.
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