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INSTALLATIONSBEHANDLING
Forbo Flooring Marmoleum Sport har ingen ytbehandling fran fabrik. Det maste ytbehandlas efter att det har lagts
utifran hur golvet dr avsett att anvandas.Se separat anvisning “Installationsbehandling Marmoleum Sport”.

REGELBUNDEN RENGORING

Hur ofta regelbunden rengdring maste goras beror pa mangden trafik, graden av nedsmutsning, kraven pa golvets
utseende och hygienstandard.

. Ta bort damm och 16s smuts genom att dammsuga, sopa eller moppa.

. Avlagsna flackar och spill med en fuktig mopp och neutralt golvrengéringsmedel.

Vid behov:
. Sprayrengor golvet med rotationsmaskin (150-300 varv/min). Anvand réd 3M-rondell eller motsvarande och
neutralt golvrengoringsmedel.

PERIODISKT UNDERHALL

Foljande underhallsatgarder bor goras vid behov for att golvet ska behalla ett tillfredsstéallande utseende.

. Ta bort damm och 16s smuts genom att dammsuga, sopa eller moppa.

. Avlagsna flackar och spill med en fuktig mopp och neutralt golvrengéringsmedel.

. Spraypolera golvet med rotationsmaskin (300-500 varv/min). Anvand rod 3M-rondell eller motsvarande. Anvénd
ett polerbart golvrengéringsmedel (Eurocol 897) for att kunna avldgsna ojamnheter i glansen och fa ett jamnare

utseende.
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BASTA PRAXIS: TIPS FOR EFFEKTIV GOLVVARD

ALLMANNA RAD

Rengoring

- Regelbunden rengoring har fler fordelar och dr mer
kostnadseffektivt an en djuprengéring da och da.

+ Anvédnd rekommenderade rengdringsprodukter.
Rengoringsprodukter och utrustning av hog kvalitet
garanterar ett effektivt underhall och utgor bara en
mindre del av de totala underhéllskostnaderna.

« Folj alltid tillverkarens anvisningar for
rengdringsprodukter.

- Folj alltid gallande riktlinjer for halsa och sakerhet.

Anvindning av golvvardskemikalier

Felaktig anvandning av underhallsprodukter med hogt
pH-vérde kan skada fijddrande golv. Frekvent behandling
eller otillracklig skéljning kan orsaka sprickor, krympning
och/eller missfargning. Marmoleum-golv far aldrig
rengdras med kemikalier med hogt pH-varde eftersom
detta kan orsaka bestdende skador.

Slipande pulver eller rengoring far inte heller anvandas.

Skydda nyinstallerade golv

Alla nylagda golv bor tackas och skyddas under byggtiden
med ett tdckmaterial som inte missfargar golvet. Anvand
mobeltassar pa stolar och bord for att minska risken for
repor. Lankhjul och mébeltassar ska vara av mjukt material
och lamplig for harda/halvharda golvbeldggningar (enligt
EN425)

VANLIGA FRAGOR

Hur ofta bor jag reng6ra mitt golv?

Optimal frekvens for rengdring och underhdll avgors
utifran hur golvet anvands. Nar ett schema for rengoring
och underhall ska tas fram &r det viktigt att utga fran
golvets situation, till exempel genom att stilla frégorna: Ar
golvet nara entrén i byggnaden eller pa andra vaningen?
Samlas det torr eller fuktig smuts pa golvet? Hur tat ar
trafiken pd golvet? Tank pa att ljusa och enfdrgada golv
kan behova rengoras oftare.

Hur far jag bort flackar?

Flackar bor tas bort sa fort de upptacks. De flesta flackar
kan tas bort sakert med hjalp av en torr pappershandduk,
vatten, rengdringsmedel, lacknafta eller alkohol (i den
ordningsfoljden). Anvand INTE starkt alkaliska produkter
(ammoniak, soda) eller starka I6sningsmedel som aceton
eftersom de kan vara skadliga fér bade ménniskor och ditt
golv.

Marken orsakade av Tas bort med

Choklad, fett, agg, kaffe, juice osv. Neutralt golvrengéringsmedel i

ljummet vatten

Bitumen, olja, gummi, sot Lacknafta for reng6ring

Tuggummi Kyl med kylspray eller isbitar och

skrapa bort

Rost Oxalsyra eller citronsyra i ljummet
vatten

Om du ar osdker bor du alltid testa att rengdra materialet
pa en provbit eller pa ett dolt stdlle pa golvet.

Handbollsklister
For borttagning av handbollsklister rekommenderar vi Pro
Match Golvtvatt. Se tillverkarens anvisningar.

Poleringstips

- Spraypolering eller torrpolering forbattrar glansen och
hjélper till att fa bort svarta marken och reparera repor.
Setillatt du anvander en ren polerrondell.

- Ta vél hand om dina rondeller. Kontrollera och skaka ur
dem nar de blir smutsiga. Tvatta, skolj ur och hangtorka
rondellerna efter anvandning.

RENGORINGSMASKINER OCH RONDELLER
Rondellkoder

Fargkoderna som anger rondellernas grader kan variera
beroende pa tillverkare eller land.

Uppgift 3M-rondellfarg
For regelbunden sprayrengéring Rod

For periodiskt underhall Rod

For polish Vit

Obs! Blaa eller gréna rondeller behovs inte for normal
rengdring och normalt underhall.

Bruna eller svarta rondeller far inte anvandas pa
Marmoleum-produkter

Maskinhastigheter

For maskinrengéring passar 150 till 300 varv/min perfekt.
For spraypolering &r den rekommenderade hastigheten
300 till 500 varv/min for att avldagsna ojamnheter i glansen
och aterstalla golvets ursprungliga optimala utseende.

Rekommenderade golvvardsprodukter

Installationsbehandling, hogre slitage: Eurocol 863
Installationsbehandling, mindre slitage: ~ Eurocol 897
Underhallsprodukt: Eurocol 897

Andra golvvardsprodukter kan anvandas pa fjadrande
golvbelaggningar fran Forbo Flooring. Kontakta din
ordinarie leverantor for mer information och rad om du
ska anvdnda alternativa produkter.



