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Unser Zeichen:
Stuttgart, den

Bifte senden Sie lhre Zuschriften unter Angabe unseres
Aktenzeichens an die Materialprüfungsansfäli üno niöht
an einzelne Mitarbeiter/innen.

Betreff: Prüfung Gleitverhalten nach DIN V 18032-2:2001-04

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie beauftragten uns mit der Prüfung des Gleitverhaltens nach DIN V 18032-2:2001-04

Parkettmustern, die mit einem Forbo-Wasserlack (2.8. Easy Future) versiegelt und mit

dem Pflegemittel,,S9T S portboden pflege" oberflächen behandelt waren.

Die Untersuchung erbrachte folgende Ergebnisse:

Messstelle Nr. Gleitreibungsbeiwert p

1

2

3

4

5

0,50

0,50

0,47

0,45

0,49

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für
die in den Urkunden aufgeführten Prütuerfahren (DAR-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99). Zusätzliche Akkreditierungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch
DKD/PTB, KBA, ZLS und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 durch TÜV. Vom DlBt anerkannie PÜZ-Stelle, bei EU notiflzierte Stelle 0672 und 1080.
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Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, die Anforderungen der DIN V 18 032-2:2001-04 von

p min. 0,4, p max. 0,6 eingehalten wurden.

Mit freundlichen Grüßen
Mate ria I prüfu n gsa n sta lt U n iversität Stuttga rt

Dipl.-lng. Knauf
(Referatsteftei)--
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