Anleitung zur Verlegung von ESD-Industriebelagen:

COLOREX PLUS

Colorex Plus kann nahezu auf jeden Untergrund verlegt werden. Der Unter-
grund muss fest, tragfahig und eben sein.

Ein erhdhter Feuchtigkeitswert sowie industrielle Verschmutzungen des
Unterlagsbodens (wie Farbstoffe, Ole und Fette, Chemikalien, usw). kénnen
in der Regel ignoriert werden. Aber auch Beschddigungen wie Locher, Ver-
schleil, Absandungen durch wundgelaufene Zementestriche, usw. kénnen
vor der Verlegung von Colorex Plus mit geringem Aufwand behoben wer-
den (z. B. mit einer geeigneten Spachtelmasse).

Es ist ohne weiteres moglich, bei einem Neubau ganzlich auf den Unterlags-
boden (Estrich) zu verzichten. Das Colorex Plus-System kann direkt auf einen
ebenen, nivellierten Betonboden verlegt werden.

Um Colorex Plus einwandfrei verlegen zu kénnen, geben wir nachfolgen-
de Anleitung: Resteindriicke durch hohe Punktlasten, die besonders im
Streiflicht sichtbar werden, lassen sich bei elastischen Bodenbelagen nicht
generell vermeiden. Sie kdnnen jedoch durch eine ordnungsgemafle Ver-
arbeitung und nicht zuletzt durch die Verwendung geeigneter Rollen bzw.
Stuhl- und Mébelgleiter auf ein Minimum reduziert werden. Ebenso hat die
Farbauswahl der Bodenbeldge sowie die Lichtverhaltnisse (Streiflichteinfall)
erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung und Erscheinung von Eindri-
cken. Wir bitten Sie, die genannten Faktoren zu beriicksichtigen und ggf.
spezielle Aufbauempfehlungen zu erfragen und diese mit Ihrem Auftrag-
geber abzustimmen.
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HINWEISE

Es gelten die einschlagigen
nationalen Vorschriften:

Deutschland: DIN 18 365 ,Bodenbelagsarbeiten” /
DIN 18 299, Allgemeine Regelungen fiir Bauarbei-
ten jeder Art” / DIN 18 202 ,Maf3toleranzen im
Hochbau”

Osterreich: ONORM B2232,Estricharbeiten-Werk-
vertragsnorm” / DIN 18 202 ,MaBtoleranzen im
Hochbau”

Schweiz: SIA Norm 251 (Schwimmende Estriche
im Innenbereich) / SIA Norm 253 (Bodenbeldge
aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien

und Holz)
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Verlegeanleitung — Colorex Plus

VORBEREITUNG

Die Vorbereitung des Untergrundes fiir die Verlegung von
Colorex Plus reduziert sich auf ein Minimum. Hohlstellen
im Untergrund bzw. Estrich, die bei intensiver Nutzung zu
einem ortlichen Einbruch derselben fuhren kénnen, sind
sowohl vor wie auch nach der Verlegung leicht und einfach
zu reparieren. Alte, dampfdichte Beldge sollten entfernt
werden, sofern mit diesen Feuchtigkeitsprobleme bestehen
oder nicht auszuschlieen sind. Unterbdden (Estriche) mus-
sen nivelliert sein, so dass keine Grate oder punktartigen
Erhohungen vorliegen. Auffallige, storende Vertiefungen
sollten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgefiillt sein.
Bei Verlegungen tiber mehrere Stockwerke oder in einem
hoheren Stockwerk muss der Transport der Paletten (iber
Warenlifte oder Krane gewahrleistet sein.

1. Um optimale Verarbeitungsbedingungen zu erreichen,
darf die Unterbodentemperatur 15 °C nicht unterschreiten.
Die Raumtemperatur muss mindestens 18 °C betragen. Die
relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40-65 % liegen. Der
Bodenbelag sowie alle Hilfs- und Werkstoffe miissen eine
Mindesttemperatur von 18 °C aufweisen.

FUSSBODENHEIZUNG

Forbo-Bodenbeldge sind fiir den Einsatz auf FuBboden-
heizung geeignet, die maximale Oberflachentemperatur
des Untergrundes darf generell 29 °C nicht tberschreiten.
Bei Verlegung auf FuBbodenheizung ist die Heizung 3 Tage
vor, 48 h Akklimatisierung wahrend und bis 7 Tage nach der

VERLEGUNG

Bei Colorex EC Plus, Colorex SD Plus und Colorex Plus BN
handelt es sich um vollstandig leitfahige Fliesen, die durch
ihren leitfahigen Riicken und das Schwalbenschwanz-
Verbindungssystem elektrisch miteinander verbunden sind.
Deshalb miissen Sie zum Erden eines leitfdhigen Colorex
Plus-Bodens nur eine Fliese ungefahr alle 40 m2 zur Erde
verbinden. Die Verbindung kann mit einem
selbstklebenden Kupferband (oder herkdmmlichen
Erdungskabel) erfolgen.

Ein Erdungsanschluss ist wie folgt einzurichten:

1. Anbringen von selbstklebenden Kupferbandfahnen
ca.5 min die zu verlegende Flache.

2. Anschluss an die Erdleitung ist von einem Elektrofach-
mann auszufiihren.
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2.Vor dem Verlegen ist zu priifen, ob der Bodenbelag aus
einer Anfertigung stammt (s. Rollenetiketten). Um Farb-
oder Musterabweichungen zu vermeiden, sind die Rollen
ihren Nummern nach auf- oder absteigend zu verlegen. Wir
empfehlen, die Etiketten bis zur Bauabnahme aufzubewah-
ren. Eventuelle Farbabweichungen im Belag sind nur vor
dem Verlegen reklamationsfahig. Auch Transportschaden
kdnnen nur innerhalb der bekannten Fristen beanstandet
werde

3. Colorex Plus-Beldge miissen bei 0. g. Raumklima min-
destens 48 Std. vor der Verlegung in dem zur Verlegung
kommenden Objekt akklimatisiert werden. Das Akklimati-
sieren hat bei gedffneter Verpackung und in kleinen, sorg-
faltig ausgerichteten Stapeln von nicht mehr als 5 Platten zu
erfolgen.

48 h

Akklimatisierung

Verlegung mit einer Oberflaichentemperatur von 18-22°C
in Betrieb zu halten (s a. Schnittstellenkoordinationen). Ein
schneller Temperaturwechsel kann zu Haftungsproblemen
fuhren.
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Verlegeanleitung — Colorex Plus

Die Verlegung erfolgt mit Kreuzfuge und die Verlegerich-
tung muss auf die zukiinftige Befahrung abgestimmt sein
(Gewicht, Art der Rader, Geschwindigkeit, Fahrrichtung).
Grundsatzlich kann Colorex Plus mit allen gdngigen Holz-
bearbeitungswerkzeugen verarbeitet werden (Kreissage,
Hobel, Stichsage, Oberfrase oder Stanze mit mind. 70 cm
Stanzldnge). Um ein optimales optisches Resultat zu er-
zielen, miissen die Randfliesen rundherum méglichst die
gleiche Distanz aufweisen. Hierflir wird von der Raummitte
aus die erste Fliesenreihe eingemessen und mit einem
Schnurschlag markiert. Winkelabweichungen in der Bau-
konstruktion kdnnen zu erheblichen Mehrarbeiten und
Materialverlusten fiihren, sofern sie nicht vor Verlegebeginn
erkannt und berlicksichtigt werden.

Die Arbeitsbereiche kdnnen ohne weiteres schon wahrend
der Verlegung befahren werden. Achtung: Bei intensiver
Nutzung schon wahrend den Verlegearbeiten ist darauf
zu achten, dass moéglichst keine Verunreinigungen unter
die Fliesen gelangen. Bei sofortiger Befahrung der Fliesen
wahrend der Verlegung sollten die Schwalbenschwanze

Mit Hilfe von zwei senkrecht zueinander stehenden Schnur-
schlage markieren Sie an einer Ecke des Raumes zunéchst
den dulleren Rand der 2. Plattenreihe. Beginnen Sie dann
die Platten von dieser Ecke aus einwarts zu verlegen und
folgen Sie moglichst genau den Schnurschlagen.

Da nicht alle Wande genau geradlinig verlaufen und nicht
alle Ecken wirklich 90° betragen, werden Sie mit dieser
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unbedingt geschiitzt werden (z. B. vor Beschdadigung durch
Palettenwagen). Dazu kann ein zu einer Rampe gehobelter
Materialstreifen mit entsprechender Lange zum Schutz an-
gebracht werden.

Startmethode spater in der Lage sein, die 1. Plattenreihe
dem tatsachlichen Verlauf der Wande und Ecken exakt an-
zupassen.

Ermitteln Sie die passende Breite der 1. Plattenreihe aus den
Raumabmessungen, sie sollte jedoch mindestens 10 cm
betragen.
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Verlegeanleitung — Colorex Plus

Bei normal klimatisierten Raumen mit minimalen Tempe-
raturschwankungen (Arbeitsrdume mit Heizung, Klimaan-
lage, usw.) ist ein Abstand zur Wand (Bewegungsfuge) von
3-5 mm ausreichend. Zur Randabdichtung kann Silikon
oder besser eine Polyurethan-Dichtungsmasse verwendet
werden. Fir eine optimale Ausfiihrung sollte zunachst eine
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Schaumstoff-Fillschnur eingelegt werden. Zweiflankenhaf-
tung beachten, Dreiflankenhaftung soll vermieden werden.
Bei Temperaturschwankungen grof3er als 10°C, ungeachtet
ob Uber kurze oder lange Perioden (z.B. Tag/Nacht, Winter/
Sommer), sollte ein groBBerer Abstand zur Wand oder eine
Dehnungsfuge in Erwdgung gezogen werden.

Mit Colorex Plus ist es mdglich, wasserdichte und hygieni-
sche Hohlkehlsockel mit verschweif3ten Innen- und AufRen-
ecken aus Bodenbelagsmaterial auszubilden. Diese Wand-
anschlussvariante ist speziell fuir hygienische Bereiche oder
fir WHG 19 taugliche Anwendungen gedacht.

Eine besondere Sockelleisten-Losung in zwei Grautdnen
(hellgrau / dunkelgrau) fiir Bereiche in denen Colorex Plus
zur Uberbriickung von Restfeuchte bei problematischen
Untergriinden eingesetzt wird. Die hinterliiftete Sockelleiste
gewabhrleistet die Luftzirkulation und tragt zur Reduktion
von Feuchtigkeit bei. Diese Kernsockelleisten bestehen aus
einem festen Holzwerkstoff-Kern, ummantelt mit einem

chlorfreien Kunststoffprofil und 22 mm breiter, unterer
Weichlippe mit kleinen BelUftungsléchern. Innen- und
AuBenecken sowie Verbindungsstiicke sind ebenso vorhan-
den. Eine seperate Anleitung hierzu ist auf Anfrage in der
Anwendungstechnik erhaltlich.

Dariiber hinaus sind auch Abschlussrampen fiir Colorex Plus
verfligbar. Die Abschlussrampen sind entweder in passen-
der Farbe aus Colorex-Belagsmaterial fiir Colorex Plus oder
in grau fir R11 Plus erhéltlich. Die Rampen sind 1220 mm
lang und 150 mm breit. Fiir mehr Flexibilitdt beim Zu-
schneiden und Verlegen und nicht zuletzt aus technischen
Griinden haben die Rampen keine Schwalbenschwanze.
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Verlegeanleitung — Colorex Plus

Grundsatzlich kdnnen die Colorex Plus Abschlussrampen
mit allen Holzbearbeitungswerkzeugen wie Stich- und
Kreissage auf Lange bzw. Gehrung geschnitten werden.
Nach Anpassen der Rampe wird diese direkt an die Colorex
Plus Flache angesetzt und mit Hilfe eines Polyurethan-Kleb-
stoffs auf dem Unterboden fixiert. Wir empfehlen die Ab-
schlussrampen grundsatzlich mit PU-Kleber oder doppelsei-
tigem Klebeband (z. B. Sigaway) am Boden zu fixieren.

VERFUGUNG

Colorex Plus kann thermisch verschweil3t werden, wenn
eine geschlossene Oberflache des Belages erforderlich

ist. Das ist grundsatzlich in Hygieneeinrichtungen der Fall
und wird auBerdem fiir alle anderen stark frequentierten
Bereiche empfohlen. Vom Kaltschwei3en mit Quellschweil3-
mitteln muss abgeraten werden. Coloweld-Schweil3draht
von Forbo mit 5 mm Durchmesser ist Bestandteil des Liefer-
programms und in allen Colorex Plus-Kollektionsfarben
erhaltlich. Um optimale Ergebnisse bei der Verschweillung
zu bekommen, wird empfohlen Colorex Plus mit handels-
Ublichen Fugenfrdasen mit halbrunden Frasblatt von 4,0 mm
Breite und mit einer Tiefe von ca. 2,6 mm zu frasen.

Fir ein fachgerechtes thermisches Verschwei3en ist folgen-
des zu beachten:

1. Besonders zu beachten ist die Einhaltung der max.

Fugenbreite und Fugentiefe sowie die Sauberkeit der Fuge.
Dariber hinaus sollte die Fugentemperatur bei ca. 450 °C
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Sollte eine Verklebung auf dem Unterboden nicht moglich
sein, muss zundchst ein Entkopplungsvlies untergelegt
werden. Das Vlies sollte so positioniert werden, dass die ver-
legte Flache im Anschlussbereich zur Rampe ca. 20-30 cm
und die Abschlussrampe komplett unterlegt ist. Anschlie-
Bend werden die Flache und die Rampe mit Polyurethan-
Klebstoff auf dem Flies verklebt. Gegebenenfalls missen
die geklebten Bereiche bis zum vollstandigen Abbinden
des Klebstoffs (bitte die Herstellerangaben beachten) be-
schwert werden.

liegen. Hierbei muss der Schwei3draht entsprechend an-
gepresst werden. Wir empfehlen zuerst die Langsndhte
zu verschweiflen und erst nachfolgend die Quernadhte zu
verschweil3en.

2. Es ist eine Schnellschweidlise mit 5 mm Durchlass und
schmalen Luftaustritt zu verwenden.

3. Das fachgerechte Abstof3en des Schweil3drahtes in noch
warmem Zustand wird unter Verwendung des Mozart-Ab-
stoBmessers und integriertem 0,7 mm-Schweil3nahtschlit-
ten (empfohlen) oder dem Viertelmondmesser mit Schweil3-
nahtschlitten bis auf ca. 1 mm Uberstand durchgefiihrt.

4. Nach vollstandigem Erkalten des Schweil3drahtes wird
der Uberstand sorgfiltig mit dem Mozart-AbstoBmesser
ohne Schweil3nahtschlitten (empfohlen) oder einem schar-
fen Viertelmondmesser ohne Schweif3nahtschlitten belags-
blindig abgestoBen.
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Verlegeanleitung — Colorex Plus

BESONDERE HINWEISE

Nach Fertigstellung der Verlegung empfehlen wir, den
Bodenbelag durch Kehren oder Saugen von groben Ver-
schmutzungen zu befreien. Nach Abschluss der Arbeiten ist
es wichtig, den Bodenbelag gegen andere Gewerke / Bau-
stellenverkehr mit einem geeigneten Schutzprodukt (z. B.
Forbo Protection Paper) auszustatten.

Wir empfehlen, die erste Bauschlussreinigung einem profes-
sionellen Reinigungsunternehmen zu liberlassen, welches
Uber geschultes Personal und die entsprechenden Gerat-
schaften verfligt.

Fir weitere Informationen zu unseren
Vinyl-Spezialbeldagen nutzen Sie bitte unser
Verlegevideo oder unsere Webseite:
www.forbo-flooring.de/services
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Fir einen langfristigen Werterhalt des Bodenbelags ist es
wichtig, dass vom ersten Tag an die richtigen Reinigungs-
maflnahmen angewendet werden. Reinigungs- und Pflege-
anleitungen fiir alle Forbo Flooring-Produkte stehen zum
Download zur Verfiigung: https://www.forbo.com/flooring/
de-de/downloads/homogene-vinylbelaege/pxqve3

Reinigungs- und Pflegehinweise sollten dem Hauptauftrag-
nehmer, dem Kunden bzw. dem Endbenutzer nach Ab-
schluss der Verlegung und vor Beginn einer jeden Ubergabe
ordnungsgemaR libergeben werden.

Kontakt Deutschland: Kontakt Osterreich:
+49(0)5251-1803-213 +43(0) 133092 04
awt@forbo.com info.austria@forbo.com

Stand: Januar 2026
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Kontakt Schweiz:
+41(0)9185001 11
customerservice.ch@forbo.com
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